Quality Marine Equipment

MagicEzy

SECOND

ETAPE 1 : PREPARER

Ne pas utiliser sur les zones submergées

Nettoyer / brosser la partie abimée avec de I'eau
savonneuse. Puis rincer a I'eau claire.

Laisser sécher au soleil ou accélérer le séchage avec
un séche-cheveux.

Agiter et secouer bien le tube pendant 30 secondes
pour I'"homogénéiser.

ETAPE 2 : APPLIQUER

Sur les surfaces en plastique ou en aluminium,
appliquer une fine couche de primaire/mastic
MagicEzy “MegaFusion” et laisser polymériser
pendant 2 heures a 20°C.

APPLIQUER et remplisser la partie abimée, tout en
ayant un chiffon a portée de main.

LISSER

SECRETS DE
REPARATION

Comment obtenir la
bonne couleur 2

Mélanger au moins deux
couleurs différentes sur un
Comparer

film plastique.
la couleur obtenue en la
plagant au-dessus de la
surface.

Comment faire pour
appliquer sur une surface
verticale 2

Pour éviter les coulures ou



ETAPE 3 : EGALISER pour sécher RAPIDEMENT,

utiliser un séche-cheveux

+ Egaliser en utilisant le bout du Tube comme spatule pendant 3 minutes pour
a environ 90°, sans trop appuyer former une peau.

ETAPE 4 : LISSER Comment obtenir une
* Nettoyer ce que vous avez égalisé avec un chiffon, finition brillante 2

puis LISSER les traces autour de la réparation.

Recommencer ce lissage si nécessaire. N'appuyer MagicEzy 9 Second Chip

pas trop fort. Fix devient mat en séchant.
Ajoutez une fine couche de
finition de MagicEzy Hairline
Fix pour obtenir une finition
brillante.

Comment appliquer par
temps chaud / froid 2

Quand  la  température
dépasse  30°C,  metter
un chiffon humide tout
§ autour de la zone @
traiter, jusqu’a atteindre la
R bonne température  pour
) 'application.  En-dessous
de 15°C, utiliser un séche-
cheveux pendant 3 minutes.

KEEP OUT OF
REACH OF CHILDREN

* Le temps de SECHAGE varie en fonction de la température. Avec
un séche-cheveux on peut SECHER RAPIDEMENT en 3 minutes, +
30 minutes pour le refroidissement. Un SECHAGE NORMAL dure
2 heures (a 20°C). Le produit durcit pendant la nuit et atteint sa
résistance et son adhérence maximales au bout de 14 jours. |l peut
s’avérer nécessaire d'appliquer une deuxiéme couche de 9 Second
Chip Fix.
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* Sur les PARTIES PROFONDEMENT ABIMEES, appliquer des couches
de 6 mm et LAISSER SECHER pendant 2 heures a 20°C, ou pendant
3 minutes avec un séche-cheveux (comptez 30 minutes pour le
refroidissement), puis appliquer la deuxiéme couche.
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