Anleitung flr das Verlegen von TBS-Decksbelag

Der Anitrutsch-Belag 148t sich ohne Schwie-
rigkeiten aufbringen. Das saubere Aussehen wird
im Wesentlichen durch ein sorgfiltiges Abkleben
beeinfluBt.Wir haben diese Bildserie deshalb
ausfiihrlich gestaltet, so daB wir sicher sind, daB
auch Sie ein zufriedenstellendes Ergebnis er-
reichen.

Die Pyramiden in dem vertieften Struk-
turfeldern werden mit dem Schleifpapier 190 zu
stumpfen Pyramiden abgeschliffen ( siehe untere
Skizze ). Der Staub wird entfernt und die

Decksfelder sorgfiltig mit dem Reiniger
100 gereinigt.
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miissen sorgfiltig abgeklebt werden. Das Klebe-
band 180 muB kriftig angedriickt werden, damit
kein Sikaflex zwischen Belag und Klebeband
dringen kann.

Diese Zeichnug zeigt Thnen, daB gute Ergebnisse
nur dann erzielt werden, wenn das Teasband 180
ein Teil in den Radius hineinragt. Wiederholen
Sie das Abkleben mehrmals, falls es Ihnen nicht
sofort gelingen sollte.

Das Andriicken kann mit einem Daumennagel
oder auch mit einer schmalen Tapeten-
Andriickrolle erfolgen.
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Anleitung flr das Verlegen von TBS-Decksbelag

Nachdem die Sikflex-Katusche 110 vorn und
hinten gedffnet wurde, muB die aufgedrehte
Spitze schrig abgeschnitten werden, so daB eine
Offnung von ca. 6 - 8 mm entsteht. Nun wird das
Sikaflex auf die Decksfelder aufgetragen. Hier
hat es sich als zweckmiiBig erwiesen, nicht zuviel
zu verwenden, denn es ist leichter nachtriglich
fehlendes Sikaflex zu erginzen, als {iberschiissiges
Material zu entfernen.

Als letzten Arbeitsgang wird das Sikaflex 110 in
Lingsrichtung - gleich Abrollverlauf - verteilt.
Stellung des Spachtels 130: ca. 40 Grad . Dies ist
besonders wichtig, damit beim Abrollen ..

v
v
)
DR
+ SRR
. ¢ i |
4
- b 7 o
e = = -

-und dem Andriicken mit einem Holzklotz oder
Roller die Luft in Rollrichtung entweichen kann.
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Mit dem Zahnspachtel 130 vom Rand her
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Deckskante, lassen sich jetzt die einzelnen Felder
noch verschieben.

Uberschiissiges Sikaflex muB mit Sikaflex-
Reiniger 140 vom Klebeband und aus der Nut
entfernt werden.



Anleitung flr das Verlegen von TBS-Decksbelag

Beschweren der Ecken des Decksbelages

Jetzt miissen die Ecken des Antirutsch-Belages
so angepreBt werden, daB sie sich nicht mehr
losen kénnen. Dies kann durch Sandsiicke, Steine
oder Wassereimer erreicht werden. Als Unterlage
sollten Zeitungen gelegt werden, damit das
Abklebeband 180 nicht beschidigt wird.

Die ausgefiillte Nut wird mit dem Spachtel 210
glatt gestrichen. Hier wird eine Rundung gewihlt
um eine leichte Vertiefung und sauberen
Ubergang zu erreichen.

Nach 18 - 24 Stunden wird die offene Nut mit
Sikaflex 110 ausgefiillt. Zum Ausfiillen der Nut
muB eine neue Spitze auf eine Offnung von 3
mm schrig abgeschnitten werden. Danach
Kartuschenpistole 120 so lange betitigen, bis
Sikaflex blasenfrei austritt. Nun die Kartusche in
einem Winkel von ca. 60 Grad in die Nut halten,
damit sich das Sikaflex auch am Nutboden
blasenfrei ausbreitet.
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Das Klebeband 180 wird sofort entfernt. Evtl.
Sikaflex auf dem Decksbelag mit Sikaflex-
Reiniger 140 entfernen. Die Nut ebenfalls 18 - 24
Stunden aushirten lassen, bevor der Antirutsch-

Belag begangen werden kann.
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TB2-Belag
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100
110
120
130
140
180

19742
11635
dewk
20098
19751
11930

Decksbelag zugeschnitten
Reiniger Dose 1000ml
Sicaflex 310ml grau
Kartusche fiir Sikaflex
Zahnspachtel (Pattex)
Entferner Dose 250ml
Klebeband

190 13108
210 #H*
10003

*k%
hdk
*dk

Temperaturen zwischen 10° und 28°
Schleifpapier trocken 100er Korn
Glittespachtel aus Kunststoff oder Teeloffel
Putzlappen VP=10Stiick
Stechbeitel, Gummiwalze
Schleifklotz
evtl. im Baumarkt besorgen

Der alte Decksbelag inklusive Kleber mul$ in Handarbeit
mit Messer,Stechbeitel und Schleifmaschine vorsichtig entfernt werden
Decksbelag in 7cm schmale Streifen schneiden und abziehen.
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Anleitung flr das Verlegen von TBS-Decksbelag

Verarbeitungshinweise
fir einen NEUEN TBS-Deckbelag.

Der, nach Jahren des Abriebs und durch UV-Strahlen unansehnlich
gewordene TBS-Deckbelag soll erneuert werden. Diese
Verarbeitungshinweise sollen helfen, die Arbeiten erfolgreich zu erledigen.

Der erste Schritt

Der ,alte” Deckbelag wird an einer Ecke mit einem Stecheisen (Breite ca.
20-25mm) angehoben. Wenn man die geldste Ecke mit einer Grip- oder
Wasserpumpen-Zange greifen kann, den Deckbelag in einem Winkel von

30 - 45° zur abzulésenden Flache ziehen. Hat man ca. 20 - 30 cm geschafft,
wird der geldste Teil des Deckbelages um ein Rundholz ( Besenstiel ) gewickelt
und weiter abgezogen.

Wenn diese Art der Entfernung nicht funktioniert, Decksbelag mit Teppichmesser
in ca. 2 - 3 cm Streifen einschneiden und vom Deck ablésen.

Die verbleibende Filzschicht auf dem Deck wird partiell mit Aceton mehrmals
eingepinselt.

Vorsicht! Fur gute Beluftung sorgen und Mundschutz benutzen.

reinigen. Hier hilft eine harte Zahn- bzw Flaschenhalsbuste

Der muhevolle Teil der Arbeit ist jetzt geschafft.

Der bereits zugeschnittene neue TBS-Decksbelag sollte vor der Verklebung auf
Deck, mindestens 2 Tage ausgerollt gelagert werden.

Den Deckbelag verlegen

Die Decksverlegung bei konstanter Temperatur, also nicht bei Sonnenein-
strahlung, durchfiihren. Ideal sind ca. 10 - 15 Grad.

Bevor der Deckbelag aufgeklebt wird, sollten die TBS-Zuschnitte rundherum am
Rand fur das spatere saubere Ausfugen mit Textilklebeband abgebeklebt
werden. Also, ein ca. 20 mm breites Klebeband -Band mit 5 - 10 mm Uberstand
rundherum auf die obere Seite des Belagzuschnittes aufkleben und fest
andrucken. Deckbelag wenden und das Uberstehende Klebeband an der
Schnittkante vom TBS-Belag sauber mit einem Cuttermesser abschneiden.

Die Verklebung des neuen Deckbelages erfolgt mit Sikaflex 221. Es werden ca.
6 — 7 Kartuschen fur ein 10m Schiff mit 315 ml Inhalt bendtigt. Der Kleber wird
nur auf das Deck aufgetragen.

Vor dem Auftragen des Klebers, die Rundung einer spéateren Langstfuge
einseitig
abdecken mit Textilklebeband. Diese Malinahme soll helfen, den Uberflissigen
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Anleitung flr das Verlegen von TBS-Decksbelag

Kleber, der mit dem Zahnspachtel zur seitlichen Kante verteilt wird, sauber von
der Deckoberflache zu entfernen.

Den Kleber mit der Kartuschen-Pistole auftragen und mit einem Zahnspachtel in
eine Richtung verteilen. Uberflissigen Kleber in Querrichtung entfernen.

Der Belag wird jetzt aufgelegt. An einer kurzen Kante anfangen und abrollen,
sodass keine Lufteinschlisse entstehen. Nach dem Auflegen kann der TBS-
Belag noch leicht verschoben werden.

Mit einer Pattex-Rolle die Flachen, von der Mitte
nach Auf3en hin, festdriicken und fixieren. Eventuelle kleine Lufteinschliisse nach
Aul3en rollen. Bitte auf gleichmafigen Fugenabstand achten.

Erst nach einem Tag den Belag belasten, bzw. betreten.

Die letzte Arbeit

Der eventuell noch ausgetretene Kleber wird nach der Aushartung vorsichtig
entfernt.
Beide Seiten, sowohl Deck als auch TBS-Belag sollen vor dem Ausfugen der

Kanten sauber abgeklebt sein.
sse vermeiden ) und

Uberfliissiges Material wird mit einem Teel6ffel sofort entfernt und geglattet.
Beide

Abklebungen, im frischen Zustand entfernen. Hier wird eine 2. oder 3. Hand
bendtigt!

Dies ist ein Erfahrungsbericht aus vielen Deckbelegungen, eine Haftung
kann aber

nicht tbernommen werden.

Sika trocknet relativ schnell!
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